Brandschutz fiir
Betontragwerke

- Merkmale
% ; e Ergédnzt minimale Betonlberdeckung

Schitzt Beton vor explosiven Abplatzungen
Platzsparend, diinn und leicht
Einsatz Innen und Aussen halbexponiert

Hohe Lebensdauer, keine Wartungskosten

Baulicher Brandschutz RICHTIG.SICHER.



m Baulicher Brandschutz RICHTIG.SICHER.
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Wenn Du das Wichtigste schiitzen willst, machst Du keine Kompromisse

Deshalb bieten wir baulichen Brandschutz - RICHTIG.SICHER.
Wir unterstitzen Sie in allen Bauphasen und tragen damit zu einer durchgehenden Qualitatssicherung bei.
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Bauphase 1: Vorprojekt Bauphase 2: Bauprojekt Bauphase 3: Ausschreibungen

Aus 150 VKF-Anerkennungen raten wir lhnen Mit unseren Zeichnungsdateien oder BIM- Vorbereitete Texte erleichtern Ihnen die
zur besten Brandschutzmassnahme fiir [hren Objekte erstellen Sie einfach korrekte Pléne. Ausschreibung. Damit definieren Sie einfach
spezifischen Fall. Jeder Beteiligte weiss dann, was er erhalt und schnell, hre Anforderungen. Richtige
Je frither Sie mit uns sprechen, desto oder was er zu tun hat. Wir kontrollieren lhre Ausschreibungen verhelfen zu glinstigen
glinstiger wird der Brandschutz. Pléne und geben sie frei. Nur richtige Plane und vergleichbaren Angeboten in der
Qualitét beginnt bei der ersten Idee. garantieren eine qualitative Ausfihrung. erforderlichen Qualitat ohne Mehrkosten.

‘W‘:,v

H
il
‘j\
t
"

Bauphase 4: Fertigung und Lieferung Bauphase 5: Ausfiihrung Bauphase 6: Qualitatskontrollen

Sie erhalten von uns das richtige Wir sind nicht weg, nachdem wir Lésung und Dank unserer Baustellenbegleitung fihren
Brandschutzmaterial oder vorproduzierte Material verkauft haben. Wir begleiten die wir gleichzeitig auch eine Sicht-

Fertigteile, damit die Installation rasch und Installation und beantworten Fragen zur Qualitatskontrolle durch und lassen allfallige
kostengtinstig stattfinden kann und Ihre Montage und helfen bei unvorhergesehenen Fehler sofort korrigieren, damit lhre
Brandschutzlésung zuverléssig Feuer, Rauch Details, dass der Brandschutz seine Brandschutzlésung RICHTIG.SICHER.

und Hitze Stand halt. Aufgabe zuverlassig erflllen wird. eingebaut wird.
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Bauphase 7: Bestétigung

Nachdem alles RICHTIG.SICHER. installiert ist, erhalten Sie von uns eine Systemhalter- / Ausfihrungsbestétigung.

Alle Beteiligten haben nun die Sicherheit, dass der bauliche Brandschutz von Promat vorschriftsgeméss eingebaut ist und dass er im Ernstfall
zuverléssig funktionieren wird.



m Explosive Abplatzung (Spalling) und Betoniiberdeckung

Explosives Abplatzen (Spalling)
.Explosives Abplatzen” ist ein Phdnomen, welches im Brandfall
auftreten kann, aber zwingend verhindert werden muss.

Aufgrund der Hitze verdampft Feuchte aus dem Beton und
dringt tiefer in den Beton ein. In kiihleren Schichten des Betons
(Randzone) kondensiert der Dampf wieder und bildet als Wasser
sozusagen eine Dampfsperre. Dadurch steigt der Dampfdruck
innerhalb des Betons bis ganze Betonschichten von ca. 2 bis 6
cm Dicke durch sogenanntes ,explosives Abplatzen” (engl. =
Spalling) férmlich abgesprengt werden kénnen.

Wenn dies geschieht, kann der Betonbauteil seine Brandschutz-
eigenschaften verlieren.

Durch das explosive Abplatzen wird die Bewehrungsiber-
deckung reduziert oder der Stahl liegt sogar frei und ist dem
Feuer ungeschitzt ausgesetzt. Dadurch wird die Tragfahigkeit
des Betonbauteils herabgesetzt, was fatale Folgen haben kann.

Betonsanierung / Wiederherstellung von Betoniiberdeckung,
Bewehrungsiiberdeckung

Normalerweise gelten im Hochbau die minimal erforderlichen
Bewehrungsuberdeckungen gemass VKF resp. SIA 262. Im Tief-
oder Tunnelbau kénnen aber auch andere Uberdeckungen
gemass statischer Berechnung der Bauingenieure gefordert
werden.

Im Laufe der Lebensdauer eines Bauwerkes kénnen Nutzungs-
anderungen, neue Vorschriften oder auch blosse Abnutzung
dazu fuihren, dass die aktuelle Bewehrungsiberdeckung nicht
mehr ausreichend ist.

In solchen Fallen kénnen Betonbauteile durch Bekleiden mit
Promatect-Brandschutzplatten oder durch Applikation von
Spritzputz von Promat ertlichtigt werden. Die Promat-Produkte
ersetzen die fehlende Bewehrungsiiberdeckung und stellen
sicher, dass Bewehrungsstahl im Brandfall nicht Gberhitzt.
Dadurch bleibt die Tragfahigkeit des Betonbauteils aufrechter-
halten.
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Verhindern von Explosivem Abplatzen (Spalling)
Tendenziell neigt hochfester Stahlbeton eher zu explosivem
Abplatzen als Normalbeton. Dabei spielen neben der Beton-
qualitét auch die Oberflachentemperatur sowie die Innen-
temperaturen des Betonbauteils eine grosse Rolle.

Ausfuhrliche Versuchsreihen in Zusammenarbeit mit der ETH
Zirich haben bewiesen, dass explosive Abplatzungen durch
Bekleidung mit Promatect-H-Brandschutzplatten effektiv verhindert
werden kénnen.

Die urspriingliche Bauteildicke und angebrachte Bewehrungs-
Uberdeckung bleiben dadurch erhalten. Eine Ubermassige
Erwdrmung des Bewehrungsstahls wird verhindert und das
Betonbauteil behélt auch im Brandfall seine Tragfahigkeit und
- wenn gefordert - auch seine raumabschliessenden Eigen-
schaften.

Fir die Herstellung und Montage der folgenden Konstruktionen sind alle gultigen Normen und Richtlinien zu beachten.

Dies gilt auch fir den Korrosionsschutz bei Stahlbauteilen.



PROMATECT®-H

Betoniiberdeckung Decken und Wande

KONSTRUKTION 820.10

Tabelle 1 - Betondecken und -Wénde

Die Dicke der PROMATECT®-H Brandschutzplatte ist abhéngig von
der vorhandenen Dicke der Betonschicht (Abstand des Schwer-
punktes der Bewehrung) bis zum Rand der Sichtbetonoberfléche.

Feuerwiderstand  Plattendicke Gewicht Beton-Aquivalent
[min.] [mm] * [kg/m?] [mm] *
30 8 +7,4 40
60 8 +74 51
90 8 +74 54
120 8 +74 55
180 12 +=11,1 37
240 25 * 23,1 101

* weitere Plattendicken und Beton-Aquivalenz auf Anfrage

Merkmale

e Platzsparende, diinne Bekleidung

e geringes Gewicht

e Einsatz Innen und Aussen halbexponiert
e feuchtigkeitsunempfindlich

e Okologisch und Nachhaltig - ecobau

Nachweise m

VKF-Nr. 31198 30 - 240 Minuten RF1

Allgemeine Hinweise

Bauteile aus Beton, die ihre Brandschutzanforderungen nicht erfiillen,
weil die Bauteildicke oder die Bewehrungsiiberdeckung zu gering
sind, kénnen mit Promatect™-Brandschutzplatten bekleidet oder
durch mit Spritzputz von Promat wirtschaftlich saniert werden.

Minimale Bewehrungstiberdeckung SIA 262:2013, Normalbeton < C50/60

30 Minuten Feuerwiderstand 220 mm
60 Minuten Feuerwiderstand 220 mm
90 Minuten Feuerwiderstand 230 mm
120 Minuten Feuerwiderstand 230 mm
180 Minuten Feuerwiderstand 240 mm
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Detail A - Montagedetail

Die PROMATECT®-H Brandschutzplatte wird Nagelanker oder Beton-
schrauben an den Beton befestigt. Unter den Befestigungspunkten
ist zuséatzlich Promat®-Kleber K84 anzugeben.

Allfallige Fugen sind mit Spachtelmasse von Promat® auszufillen.

PROMATECT®-H gemass Tabelle 1
Promat®-Betonschraube oder Nagelanker
Einbautiefe in Beton = 40 mm

Promat®-Kleber K84

Promat® Ready Mix PRO Fertigspachtelmasse oder
Promat®-Filler PRO Spachtelmasse

Stahlbeton
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Promat AG Switzerland ¢ Telefon

052 320 94 00 -

Detail B - Alternative Montage

PROMATECT®-H Plattenstreifen in einer Breite von 100 mm und
einer Dicke von = 6 mm. Die Streifen werden im Abstand von

< 625 mm an den Stahlbeton befestigt.

E-Mail office@promat.ch Internet www.promat.ch
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PROMATECT®-H

Betontiberdeckung Stiitzen und Trager

KONSTRUKTION 820.20

01.2025

Tabelle 1 - Betontrager und -Stiitzen

Die Dicke der PROMATECT®-H Brandschutzplatte ist abhéngig von
den vorhandenen Dicke der Betonschicht (Abstand des Schwer-
punktes der Bewehrung) bis zum Rand der Sichtbetonoberflache.

Feuerwiderstand  Plattendicke ~Gewicht Beton-Aquivalent

[min.] [mm] * [kg/m?] [mm] *

30 8 =74 43

60 8 =74 48

90 8 +7,4 49

120 8 +74 48

180 25 * 23,1 89

240 25 +23,1 87

* weitere Plattendicken und Beton-Aquivalenz auf Anfrage
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Merkmale

e Platzsparende, diinne Bekleidung

e geringes Gewicht

e Einsatz Innen und Aussen halbexponiert

e feuchtigkeitsunempfindlich
e Okologisch und Nachhaltig - ecobau

Nachweise m*xnp

VKF-Nr. 31202 30 - 240 Minuten RF1

Allgemeine Hinweise

Bauteile aus Beton, die ihre Brandschutzanforderungen nicht erfillen,
weil die Bauteildicke oder die Bewehrungsiiberdeckung zu gering
sind, kénnen mit Promatect™-Brandschutzplatten bekleidet oder
durch mit Spritzputz von Promat wirtschaftlich saniert werden.

Minimale Bewehrungstiberdeckung SIA 262:2013, Normalbeton < C50/60

30 Minuten Feuerwiderstand 220 mm
60 Minuten Feuerwiderstand 220 mm
90 Minuten Feuerwiderstand 230 mm
120 Minuten Feuerwiderstand 230 mm
180 Minuten Feuerwiderstand 240 mm
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Promat AG Switzerland ¢ Telefon 052 320 94 00

Detail A - Montagedetails

Bei Betonstlitzen wird die PROMATECT®-H Brandschutzplatte auf
zwei Seiten in den Beton befestigt.

Bei Betontragern wird die Bekleidung gemass Schraubbild befestigt.
Plattenecken werden mit Stahldrahtklammern (Tabelle 2) verbunden.
Die Plattendicke langs zur Stahldrahtklammern betrégt = 15 mm.
Allfallige Fugen sind mit Spachtelmasse von Promat® auszufillen.

@ PROMATECT®-H gemass Tabelle 1

@ Promat®-Betonschraube oder Nagelanker, Abstand < 400 mm
Einbautiefe in Beton = 40 mm

@ Stahldrahtklammern gemass Tabelle 2, Abstand ~ 100 mm

@O Promat® Ready Mix PRO Fertigspachtelmasse oder
Promat®-Filler PRO Spachtelmasse

@ Stahlbeton

Tabelle 2 - Eckbefestigung

Plattendicke Stahldrahtklammern
d

Lange
8 mm =28 mm
10 mm > 32 mm
12 mm > 38 mm
15 mm > 44 mm
18 mm > 44 mm
20 mm =50 mm
25 mm =50 mm

E-Mail office@promat.ch Internet www.promat.ch




PROMATECT®-H

Betoniiberdeckung KONSTRUKTION 820.30

Merkmale

e Platzsparende, diinne Bekleidung

e geringes Gewicht

e Einsatz Innen und Aussen halbexponiert
e feuchtigkeitsunempfindlich

e Okologisch und Nachhaltig - ecobau

Nachweise

Priifberichte und Gutachten 30 - 90 Minuten RF1

N N N Allgemeine Hinweise

Bauteile aus Beton, die ihre Brandschutzanforderungen nicht erfillen,
weil die Bauteildicke oder die Bewehrungsiberdeckung zu gering
sind, kénnen durch Bekleidung mit PROMATECT"-H Brandschutz-
platten oder durch Applikation von Spritzputz von Promat wirt-
schaftlich saniert werden.

Dabei kann eine 20 mm dicke Betonschicht durch eine Bekleidung
von 10 mm PROMATECT®-H ersetzt werden.

Beispiel

Betragt die Bewehrungstiberdeckung fiir R?20 nur 10 mm statt 30 mm?
Mit 10 mm PROMATECT"-H (entspricht 20 mm Beton) kann die
fehlende Bewehrungslberdeckung erganzt werden.

Dann erflllt das Bauteil die Brandschutzanforderung.

Detail A - Betondecke

Die Befestigung der Bekleidung erfolgt direkt in den Stahlbeton-
bzw. Spannbetonbauteilen.

Befestigung gemass Schraubbild, mindestens 4 Stk./m?.
Allféllige Fugen sind mit Spachtelmasse von Promat” auszufullen.

@ PROMATECT®-H

@ Promat®-Betonschraube oder Nagelanker
Einbautiefe in Beton = 25 mm
Alternativ Brandschutzzulassung (ETA, ABZ) = Mé

@ Promat® Ready Mix PRO Fertigspachtelmasse oder
Promat®-Filler PRO Spachtelmasse

O Stahlbeton

\\\\

Detail B - Betonstiitze

Betonstltzen werden mit PROMATECT’-H Brandschutzplatten lose
bekleidet und an den Plattenecken mit Stahldrahtklammern verbunden.
Die Plattendicke ldngs zur Stahldrahtklammern betréagt = 15 mm.
Horizontale Plattenstdsse sind zweiseitig in den Beton zu befestigen.

@ PROMATECT®-H
@ Stahldrahtklammern gemass Tabelle 1, Abstand = 100 mm
@ Stahlbeton

Detail C - Betontrager
Plattenecken werden mit Stahldrahtklammern verbunden.

@ PROMATECT®-H

@ Promat®-Betonschraube oder Nagelanker

Einbautiefe in Beton = 25 mm

Alternativ Brandschutzzulassung (ETA, ABZ) = Mé
@ Stahldrahtklammern geméss Tabelle 1, Abstand =~ 100 mm
O Stahlbeton

Tabelle 1 - Eckbefestigung

Plattendicke Stahldrahtklammern
d Lange
10 mm > 38 mm
15 mm > 44 mm
20 mm >50 mm

Promat AG - Switzerland e Telefon 052 320 94 00 e E-Mail office@promat.ch - Internet www.promat.ch
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Spalling - hochfester Beton
PROMATECT®-H

KONSTRUKTION 821
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Merkmale

e Platzsparende, diinne Bekleidung

e geringes Gewicht

e Einsatz Innen und Aussen halbexponiert
e feuchtigkeitsunempfindlich

e Okologisch und Nachhaltig - ecobau

Nachweise

ETH Priifbericht nach ETK 30 - 90 Minuten RF1

Allgemeine Hinweise

Damit Bauteile aus hochfestem Stahlbeton ihre Brandschutzeigenschaften
behalten, muss explosives Abplatzen (Spalling) verhindert werden.
Die maximal zuldssigen Oberfléchen- oder Bewehrungstemperaturen,
an denen keine Abplatzungsgefahr herrscht, sind bauseits vom
Ingenieur oder vom Betonlieferanten festzulegen.

Die erforderliche Bekleidungsdicke ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1
Zeitdauer | Temperatur Material Tiefe im Beton
Betonoberflache | PROMATECT"-H
200°C d=18 mm
Betonoberflache | PROMATECT"-H
90 min. 250°C d=15mm > 25 mm
Armierungseisen | PROMATECT"-H
250°C d=10mm
Tiefe = 20 mm

Detail A - Betondecke

Die Befestigung der Bekleidung erfolgt direkt in den Stahlbeton.
Befestigung gemass Schraubbild, mindestens 4 Stk./m?.
Allféllige Fugen sind mit Spachtelmasse von Promat” auszufillen.

@ PROMATECT®-H, Dicke gemass Tabelle 1

0 Promat®-Betonschraube, Nagelanker oder Deckennagel (Tabelle 2)
Alternativ Brandschutzzulassung (ETA, ABZ) = Mé

@ Promat® Ready Mix PRO Fertigspachtelmasse oder
Promat®-Filler PRO Spachtelmasse

@ Stahlbeton (Hochfest C55 - C115)

Detail B - Betonstiitze

Betonstitzen werden mit PROMATECT®-H Brandschutzplatten lose
bekleidet und an den Plattenecken mit Stahldrahtklammern verbunden.
Die Plattendicke ldngs zur Stahldrahtklammern betrégt = 15 mm.
Horizontale Plattenstdsse sind zweiseitig in den Beton zu befestigen.

@ PROMATECT®-H, Dicke geméss Tabelle 1

@ Promat®-Betonschraube, Nagelanker oder Deckennagel (Tabelle 2)
Alternativ Brandschutzzulassung (ETA, ABZ) = Mé

@ Stahldrahtklammern gemass Tabelle 3, Abstand =~ 100 mm

d=15mm o
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Detail C - Betontrager
Plattenecken werden mit Stahldrahtklammern verbunden.

@ PROMATECT®-H, Dicke gemass Tabelle 1

@ Promat®-Betonschraube, Nagelanker oder Deckennagel (Tabelle 2)
Alternativ Brandschutzzulassung (ETA, ABZ) = Mé

@ Sstahldrahtklammern gemass Tabelle 3, Abstand = 100 mm
@ Stahlbeton (Hochfest C55 - C115)

Tabelle 2 - Befestigung in Beton

Plattendicke | Betonschraube | Nagelanker Deckennagel
d Lénge FDN I
10 mm 6 x40 6x30/30 6/5; 1 =40 mm
15 mm | =67.5mm 6/35;1=70 mm
18 mm
20 mm 6x60
Promat AG Switzerland ¢ Telefon 052 320 94 00

Tabelle 3 - Eckbefestigung

Plattendicke Stahldrahtklammern
d Lénge
10 mm > 38 mm
15 mm > 44 mm
18 mm > 44 mm
20 mm >50 mm

E-Mail office@promat.ch Internet www.promat.ch |




Ilhre Ansprechpartner

Hauptsitz

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Minchwilen

Tel.
FAX

05232094 00
05232094 02

office@promat.ch

Stets aktuell in Web

www.promat.ch

Linkedin

Einfach #Promat Switzerland folgen

Promat Focus
Mit dem E-Mail-Newsletter von Promat erfahren
Sie bequem Neuigkeiten.

Melden Sie sich jetzt an:
www.promat.ch/newsletter

Baulicher Brandschutz

Kantone: Al, AR, GL, GR, SG, TG, FL

Alex Amrein
Tel. +41 79 508 00 32
amrein@promat.ch

Kantone: SH, ZH

Thomas Raimann
Tel. +41 79 368 62 91
raimann@promat.ch

D

Kantone: LU, NW, OW, SZ, UR, ZG

Miso Polié

Tel. +41 79 514 79 07
polic@promat.ch

D

Kantone: AG, BE, BL, BS, SO, VS

Beat Spielhofer
Tel. +41 79 670 90 98
spielhofer@promat.ch

Kantone: FR, JU, NE

Daniel Berger
Tel. +41 79 781 67 41
berger@promat.ch

Kantone: GE, VD, VS, Tl

Frank Feller
Tel. +41 79 887 04 65
feller@promat.ch

RICHTIG.SICHER.
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